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 باشد؟ یم حیکدام صح یدندانپزشک یدر سطح سوبستراها لمیف ویب لیو تشک ییایباکتر یدرمورد چسبندگ ـ 1
 دارد. تیارجح یکیمکان یدر سطح دندان نسبت به روشها لمیوفیدر کنترل ب ییایمیش یها استفاده از روش الف(

 .شود یم ییایباکتر یقابل ملاحظه چسبندگ شیباعث افزا ومیتانیت نیتریدبا  یومیتانیت یها مپلنتیسطح ا ونیکاسیفیمد (ب
 قابل توجه است. ایکون ریز یدر سطح روکش ها لمیوفیدر کاهش تجمع ب یکیمکان یلاکسیپروف یها نقش روش تیاهم (ج
 یونومر با خشونت سطح ترمیم مرتبط است.گلاس  میبه سطح ترم لمیوفیب یچسبندگ در حفره دهان (د

Craig 

 است؟ کمتر ویمخلوط و کوهز یها استحکام باند؛ وقوع شکست یابیارز یها از روش کیدر کدام ـ 2
  Microshear (الف
 Microtensile ب(
  Macroshear (ج
 Macrotensile د(

Craig 

استرپتوکوک موتـان   یها پی( آمالگام با مس بالا بر رشد سروتاpellet) یها نمونه ریدر مورد تاث الیباکتر یها آزمون ـ 3

 نشان داده است ؟ یجیچه نتا
 بوده است. ها ی( باکترkillingو فاقد قدرت کشتن ) inhibitoryکم  ریتاث یدارا )الف
 بوده است. ها ی( باکترkillingو فاقد قدرت کشتن ) inhibitoryمتوسط  ریتاث یدارا )ب

 .بوده است ها ی( باکترkillingکشتن ) کمو قدرت  inhibitory بالا ریتاث یدارا )ج
 بوده است. ها ی( باکترkillingو قدرت کم کشتن ) inhibitoryمتوسط  ریتاث یدارا )د

Craig 

 دارد؟ یا جهیو چه نت دهد ی( چگونه رخ مslow crack growthها ) رشد آهسته ترک دهیپد کیدر سرام ـ 4
 .گردد یم کیسرام یمنجربه شکست ناگهان و دهد یدهان رخ م یاکلوزال یروهاین تحت زیگل هیلا یجیحذف تدر لیبه دل (الف
 کیدوام سرام دیمرطوب رخ داده و موجب کاهش شد طی(در مح cyclic loading) یاکلوزال یروهایرنیتحت تاث (ب

 .گردد یم
 .گردد یم stress reliefموجب  رخ داده و کیسرام یستالیگلس و کر یفازها یانبساط حرارت بیبعلت تفاوت در ضرا (ج
 کیسرام یشده ومنجربه شکست ناگهان جادیا یاکلوزال ماتیتنظ نیح کیو پرداخت سرام grinding ریتحت تاث (د

 .گردد یم

Craig 

 چگونه است؟ تیبه کامپاز دیفایماد نیکانونشنال و رز ونومریاتصال گلس  ـ 5
 .دارد ییایمیاتصال ش د،یفایماد نیندارد و رز یکانونشنال اتصال ونومریگلس  الف(
 .دارد ییایمیاتصال ش د،یفایماد نیو رز یکیکانونشنال اتصال مکان ونومریگلس  ب(
 .دارد ییایمیو ش یکی، اتصال مکاندیفایماد نیو رز یکیکانونشنال اتصال مکان ونومریگلس  ج(
 .دارد یکی، اتصال مکاندیفایماد نیکانونشنال اتصال ندارد و رز ونومریگلس  د(

Craig 
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با چه  رند؛یگ یقرار م اهیبستر س یکه رو یدر زمان لینانوف یها تیشده توسط کامپاز جادیتر ا یعیظاهر طب ـ 6

 شود؟ یم جادیا یسمیمکان
 نور فیکل ط Scattering الف(
 یآب فیط Scattering ب(
 زرد فیط Reflection ج(
 نور فیکل ط Reflection د(

Craig 

 میدندان قرار داده شد. ترم یرو نگیوریبدون ک نونیبا آغازگر کامفرک تیاز کامپاز یانتخاب رنگ؛ مقدار یبرا ـ 7

 خواهد داشت؟ یانجام شده نسبت به رنگ دندان چه تفاوت یینها
 خواهد داشت تایو Aدر محدوده رنگ  یکمتر یکروما الف(
 خواهد داشت تایو Aدر محدوده رنگ  یشتریب یکروما ب(
 خواهد داشت تایو Bدر محدوده رنگ  یشتریب یکروما ج(
 خواهد داشت تایو Bدر محدوده رنگ  یکمتر یکروما د(

Craig 

ها اتفاق  در مرزدانه بیکدام ترک لی، متعاقب تشک18-8 لیاستنلس است یاژهایدر آل Sensitizationندیفرا ـ 8

 افتد؟ یم
 دیکرم کاربا الف(
 دیکبالت کاربا ب(
 دیکاربا بدنیمول ج(
 دیکاربا کونیلیس د(

Craig 

 شود؟ یساخته م یبا چه روش 3Y-TZP یایرکونیز شنیرستور ـ 9
 Soft machining الف(
 Hard machining ب(
 Heat pressing ج(
 Sintering د(

Craig 

 ماده است؟ یژگیاز کدام و یاوژنول ناش نکیز یخوب سمانها لیس نالیژمار ـ 10
 انقباض الف(
 استحکام ب(
 کیالاستکرنش  ج(
 خزش د(

Craig 
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 است؟ ونومریگلس  عیشامل اجزاء ما نهیکدام گز ـ 11
 آب  -دیاس کیتریس -دیاس کیتاکونیا -دیاس کیلیآکرپلی  (الف
 دیاس کیمالئ -دیاس کیتارتار -دیاس کیلیآکرپلی  -دیاس کیتریس (ب
 آب -دیاس کیتریس -دیاس کیمالئ -دیاس کیلیکربوکس یپل (ج
 آب -ایتاکونیک اسید -دیاس کیتارتار -دیاس مالئیک -دیاس کیلیآکر پلی (د

Craig 

 است؟ ریز یها از کدام دسته از سلول Embryonic Stem Cell ـ 12
 Totipotent الف(
 Oligopotent ب(
 Pluripotent ج(
 Multipotent د(

Craig 

 تر است؟ های خلفی با نیروی فانکشنال بالا مناسب مستقیم برای دندانکدام ترمیم غیر  ـ 13
 Full- contoured zirconia )الف
 Metal-ceramic )ب
 veneered zirsconia )ج
 e.max all ceramic )د

Art 

 مناسبتر است ؟ در گلاس یونومر شارژ مجدد میکدام رژ ون؛یزاسینرالیرم لیپتانس شیافزا یبرا ـ 14
 روزانه با سدیم فلوراید خنثی )الف
 هفتگی با سدیم فلوراید خنثی )ب
 روزانه با سدیم فلوراید اسیدی )ج
 هفتگی با سدیم فلوراید اسیدی )د

Summit 

 ست؟ینرچیو لا سیکاربرد گلاس آینومر به عنوان ب تیعلت ارجح ـ 15
 جلوگیری از پوسیدگی ثانویهآزاد سازی فلوراید و  الف(
 زیرین باند به عاج و سیل عاج ب(
 جذب فلوراید در یک ترمیم دارای لیکیج ج(
 میکاهش حساسیت پس از ترم د(

Art 

 ؟را دارند تیکدام عضلات حداکثر فعال  clenching یدر ط ـ 16
  یخارج دییگویو تر تریگویید داخلی الف(

  سیو تمپورال یخارج دییگویتر (ب
 و ماستر یخارج دییگویتر (ج
 سیماستر و تمپورال د(

Art 

www.konkur.in

Telegram: @uni_k

https://t.me/uni_k


 1041آذرماه  یمیترم یدندانپزشک پزشکی دندان آزمون دانشنامه تخصصی
 

 -4-  

 ؟وجود دارد یدگیپوس کاهش برتاثیر در  ارتباط کمتری ریز یها از روش کیدر کدام ـ 17

 آمورفوس کلسیم فسفات -کازئین فسفوپپتید (الف
  کلرهگزیدین هیدهان شو (ب
 صدم درصد 5دهانشویه سدیم فلوراید  (ج

 %5 دیفلوراسدیم  شیوارن (د

Art 

 5مربوط به  نگیو تیبا شهیکند. کل یمراجعه م یا دوره نهیمعا ی، برادندانی  white spot ضایعه ساله با دو 16 ماریب ـ 18

درخواست  یوگرافیراد صورت چه در ماریب نیا یمالیپروگز یها یدگیکنترل پوس یرا به همراه دارد. برا شیماه پ

 ؟دیکن یم
 .نباشد یکینیکل نهیقابل معا مالیسطوح پروگز کهیالف( در صورت

 .دهان داشته باشد یکه خشک ی( درصورتب
 .موجود باشد یمتعدد قبل یها میترم کهی( درصورتج
 .شود ینم زیتجو دیجد یوگرافی( فعلا رادد

Art 

 از راست به چپ چگونه است؟ بیو عاج به ترت نایسطوح اکلوزال م عاتیضا یبررس یبرا یوگرافیراد Sensitivity ـ 19
  moderate – poor الف(

 poor – moderate ب(
 moderate – moderate ج(

 poor – poor د(

Art 

 :دیکن سهیتاج دندان مقا کیوفرم آناتوم Gingival inflammationلثه را از لحاظ استعداد به  یاصل پیوتایدو با ـ 20
 یاستخوان کرستال شده و معمولا همراه با فرم تاج مربع لیدچار تحل کاتیدار در پاسخ به تحر نازک و کنگره پیوتایبا (الف

 .شود یم دهیشکل د
 .شود یم دهید یشده و و همراه بافرم تاج مثلث قیعم یها دچار پاکت کاتیدار در پاسخ به تحر نازک و کنگره پیوتایبا (ب
شکل  یشده و معمولا همراه با فرم تاج مربع قیمعمولا دچار پاکت عم کاتیدر پاسخ به تحر Flatو  میضخ پیوتایبا (ج

 .شود یم دهید
 دهید یاستخوان کرستال شده و همراه بافرم تاج مثلث لیمعمولا دچار تحل کاتیدر پاسخ به تحر Flatو  میضخ پیوتایبا (د

 .شود یم

Art 

بالا با  7تاج دندان  یجهت بازسازپس از انجام درمان ریشه،   moderate periodontitisساله مبتلا به  45 ییبانو ـ 21

 است؟ رگذاریتاث شتریکدام مورد ب ودونتالیپر یآگه شیپ نییتع ی، مراجعه نموده است. برا کیروکش متال سرام
 Bleeding on probing (الف
 Furcation involvement (ب
 General gingival biotype (ج
  Interdental vertical bone loss (د

Art 
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بوده و با چه دوز و  ییدارو یجز چه دسته  نولیو روب دیدروکلرایه نیدیشامل کلون antisialagogue یداروها ـ 22

 شود؟ یم زیاز درمان تجو یزمان ی فاصله
 شود. یساعت قبل از درمان استفاده م کیگرم  یلیضد فشار خون بوده و با دوز دو دهم م دیدروکلرایه نیدیکلون )الف
 شود. یساعت قبل از درمان استفاده م کیگرم  یلیبوده و با دوز دو دهم م کینرژیکول یآنت نولیروب )ب
 شود. یساعت قبل از درمان استفاده م میگرم ن یلیم کیبوده و با دوز  کینرژیکول یآنت دیدروکلرایه نیدیکلون )ج
 شود. یساعت قبل از درمان استفاده م میگرم ن یلیم کیو با دوز  ضد فشار خون بوده نولیروب )د

Shillingburg 

بهتر است از چه  retentionو  surface areaاز لحاظ  double abutment یها جیاول و دوم در بر یها اباتمنت ـ 23

 برخوردار باشند؟ ییها یژگیو
 نسبت به اباتمنت دوم داشته باشد. یبهتر ریو گ شتریب شهیاباتمنت اول سطح ر (الف
 نسبت به اباتمنت اول داشته باشد. یبهتر ریو گ شتریب شهیاباتمنت دوم سطح ر (ب
 با اباتمنت اول داشته باشد. یمشابه ریگ شترویب  شهیاباتمنت دوم سطح ر (ج
 داشته باشند. یمشابه ریو گ شهیاباتمنت سطح رهر دو  (د

Shillingburg 

 8که در دندان  یعامل نیشتریشود، ب دهیبرگز یواحد 3 جیبر هیبه عنوان پا نییپا 8دندان  ،به ناچار که یدر صورت ـ 24

 کدام مورد است؟ شود، یم یدر درمان پروتز  failureموجب 
 درجه 5 زانیبه م یالیمز فتیدر (الف
 ستالیچسبنده در د ریغ یبافت موکوزا حضور (ب
 هم جدا ازبلند و  شهیوجود دو ر (ج
 یکینیطول بلند تاج کل (د

Shillingburg 

 ها؛ سطح کدام دسته مقالات از نظر مستندات، بالاتر و بهتر است؟ یدگیپوس یصیمقالات تشخ یدر بررس ـ 25
 کیفیت بالاکوهورت با  الف(
 کیفیت بالا با کنترل– سیک ب(
 بر اتفاق نظر  یمبتن یها نیدلایگا ج(
 (case series) ها سیک یمطالعات گزارش سر د(

Craig 

 کالیاست اکسپوژر مکان افتهیگسترش  شهیر یبر رو الیکه حفره آن در سمت مزی دان مولر اولهنگام تراش دن ـ 26

 تیعدم موفق یبرا لیدل نیتر محتمل در نظر گرفته شده است. میمستق یاتفاق افتاده است.طرح درمان پوشش پالپ

 درمان کدام است؟
       عدم سیل مناسب ترمیم الف(
 سینامناسب بودن ضخامت ماده ب ب(
 جهت پالپ کپ  MTAعدم استفاده از  ج(

 در اطراف محل اکسپوژر Affectedوجود عاج  د(

Summit 
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 با مرکز سر فرز است؟ ،کننده دقت تطابق مرکز چرخش نییتع ،موردها کدام  فرز یطراح در  ـ 27
 Concentricity الف(
 Clearance angle ب(
 Runout ج(
 Rake angle د(

Art 

 است؟ حیصح ونیزولاسیدر رابطه با کاربرد نخ کنارزننده لثه در ا نهیکدام گز ـ 28
 .شود یو باز شدن سالکوس م Attached gingiva ییاستفاده از نخ کنارزننده باعث جابجا الف(
 برداشته شود. والینجیج نیمارج bevelingقبل از  دینخ کنارزننده با ب(
 .شود یسوند استفاده م ای زیاز ابزار با نوک ت رلثهیقراردادن نخ ز یبرا ج(
 دندان باشد. یماده سازآحفره  والینجیاز عرض ج شتریب متر یلیم 1حدودا  دیباطول نخ کنارزننده   د(

Art 

 است؟ حیصح نهیکدام گز TGF- β1در مورد  ـ 29
 شود. یم Inflamationباعث توقف  الف(
 شود. یم Secondaryباعث ساخته شدن عاج  ب(
 را دارد. یپالپ یها سلول اب Interaction تیقابل ج(
 .شود یم یادونتوبلاست یها سلول زیهمراه با مواد پالپ کپ باعث تما د(

Summit 

 کدامیک از موارد زیر است؟دندان از دست رفته در مجاورپونتیک پرسلن کاندید خوبی برای جایگزینی  ـ 30
 Thick faciolingual lateral incisor الف(
 Short & wide canine ب(
 Thin faciolingually lateral incisor ج(
 Premolar of young patient د(

Art 

 باکال به صورت کامل از دست رفته وارهید ،MODساله دندان مولر اول وایتال با یک پر کردگی  20در یک فرد  ـ 31

 مجدد با آمالگام کدام روش است؟برای ترمیم  ترین روش ایجاد فرم مقاوم و گیردار است. مناسب
 های مزیوباکال و دیستوباکال قراردادن دوپین عاجی در لاین انگل الف(
 مزیوباکال لاین انگلدر  slotقراردادن یک پین عاجی در لاین انگل دیستو باکال و  ب(
 طویل از مزیوباکال تا دیستوباکال slotقراردادن یک  ج(
 ر مزیوباکال و دیستوباکال) آمالگاپین( د holeقرادادن  د(

Art 
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 بکار روند ؟ unsupportمینا و حذف مینای  bevelنند جهت توا ها می اینسترومنتکدامیک از  ـ 32
 Ordinary hatchet -  Angle former (الف
  Gingival margin trimer - wedelstaedt (ب
 Hoe -  Gingival margin trimer (ج
 Gingival margin trimer - ordinary hatchet (د

Art 

 یکی از اجزاء تشکیل دهنده است؟ شهیدر کدام دسته از ادهزیوها آب، هم ـ 33
 هفتم -نسل ششم (الف

 ششم -نسل پنجم (ب

 پنجم -نسل چهارم (ج
 هفتم -نسل پنجم د(

Art  

 تری دارد؟ فانکشنال فسفاته؛ جزء هیدروفوبیک طویلکدامیک از منومرهای  ـ 34
 GPDM (الف
 MDP 10 (ب
 PENTA (ج
 HEMA-Phosphate  (د

Summit 

 کدام یک از ادهزیوها دارای باندینگ بدون حلال می باشند؟ ـ 35
 نسل چهارم، پنجم (الف
 نسل چهارم، ششم (ب
 نسل ششم، هفتم (ج
 نسل پنجم، ششم (د

Art 

از راست به  تیاولو بیبه ترت یانتخاب یمراجعه کرده است درمانها  NCCLمتعدد  عاتیساله با ضا 35خانم  ماریب ـ 36
 ؟باشد یچپ کدام م

 moderateیسلف اچ تک مرحله ا ستمیبا   س تیکامپوز میترم - Glass ionomer based materials الف(
 یمرحله ا واچ و شستشو د ستمیبا س تیکامپوز مترمی – یسلف اچ دو مرحله ا ستمیبا  س تیکامپوز میترم (ب
   یسلف اچ تک مرحله ا ستمیبا س تیکامپوز مترمی – یسلف اچ دو مرحله ا ستمیبا  س تیکامپوز میترم (ج
 mild یا سلف اچ دو مرحله ستمیبا  س تیکامپوز میترم- Glass ionomer based materials (د

Art 

 برداشتن کدام سوبسترا  مناسب تر است؟ یمثبت؛ برا rake angleبا  دیفرز روند کاربا ـ 37
 carious dentin الف(
 sound enamel ب(
 composite restoration ج(
 amalgam restoration د(

Summit 
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 ؟استکدام  یمیترم یرابردم مناسب جهت مقاصد دندانپزشک ـ 38
 Ivory-colored, heavy gauge dam الف(
 Gray- colored, medium gauge dam ب(
 Gray-colored, extra- heavy gauge dam ج(
 Ivory- colored, special heavy gauge dam د(

Summit 

شود سطح  یباشد پس از ساخته شدن متوجه م یم یلیآکر نیرز لهیموقت بوس میدر حال ساخت ترم یدندانپزشک ـ 39
 کار رخ داده است؟ نیدر ح ییکرده چه خطا دای( پ Frostedزده ) خی ینما نیرز

 .است ندادهقرار  pressure potکست را درون  (الف
 .است کردن درون آب داغ قرار داده وریک نیرا در ح نیرز (ب
 .نداده استدرون آب گرم قرار  ها حبابرا پس از حذف  نیرز (ج
 .است را با آب سرد شسته از دندان آن نیپس از جدا کردن رز (د

Shillingburg 

 ست؟یچ کیمتال سرام یدر تراش روکش ها Incisal notch جادیا یاصل دلیل ـ 40
 Structural durability الف(

 Preservation of tooth structure (ب
 Retention (ج
 Resistance (د

Shillingburg 

 چرا؟ ،باشد دیچقدر با کیمتال سرام یها شنیدر رستور یفلز میفر یمورد استفاده برا اژیحداکثر مقدار نقره در آل ـ 41
 .شود یکروم م کلین اژیآل یکیاز آن  منجربه افت خواص مکان شیب، درصد مین (الف
 .شود یم ییرو کیرنگ در سرام رییاز آن منجر به تغ شیب ،پنج درصد (ب
 .شود یم یفلز میدر فر Hardnessاز آن منجر موجب کاهش  شیب، پنج درصد (ج
 .گردد یلثه م نالیمارج هیدر ناح Tattooاز ان موجب  شیب، درصد مین (د

Goldstein 

 دارد؟ کیسرام یبر رو یریو چه تاث ستیچ IPS e.max کیدر سرام Polyvalent یها ونینقش  ـ 42
 .گذارند ینم ی( بر جاDefect) ینقص چیه کنواختی عی( بوده و با  توزColor releasingآزادکننده رنگ ) یها ونی (الف
 .گردند یم یستالیهمزمان دو فاز کر لیموجب تشک Nucleation عیساز بوده و با تسر هسته یها ونی (ب
 .گردند ی( مEdge strength) یا استحکام لبه شی( و موجب افزا(Reinforcingبوده   کننده تیتقو یها ونی (ج
 .گردند یم یمقاومت در مقابل شکستگ شی( بوده و موجب افزاReinforcing) کننده تیتقو یها ونی (د

Goldstein 

 رد؟یگ یمورد توجه قرار م شتریکدام مورد ب ،استمیبستن د یبرا Macro esthetics یدر بررس ـ 43
 لبخند نیح یقدام یها ( عرض به طول دندانproportionنسبت ) (الف
 لبخند و صورت میها در فر ( بودن دندانfitمتناسب ) زانیم (ب
 لبخند نیح ییاز نسبت طلا یقدام یها دندان تیتبع (ج
 لبخند نیح REDاز نسبت  یقدام یها دندان تیتبع (د

Goldstein 
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 یممکن است برا یچه مشکل جانب لایماگز یقدام یها دندان نیب یبستن فضاها یبرا یدرمان ارتودنس نیح ـ 44

 د؟یآ دیپد ماریب یصورت لیپروفا
 کیلب بار یدارا مارانیها در ب از دست رفتن ساپورت لب (الف
   کیلب بار یدارا مارانیدرب Lip fullness زانیم شیافزا (ب
 میلب ضخ یدارا مارانیدر ب Vermilion exposure زانیکاهش م (ج
 میلب ضخ یدارا مارانیها در ب از دست رفتن ساپورت لب (د

Goldstein 

 شود؟ یم یریگ چگونه اندازه یقدام یها دندان Crowdingدر درمان  Arc spaceمقدار  ـ 45
 اول چپ. مولر یاول راست تا پر مولر یپر ستالیدر سمت د یدندان نیتماس ب هیازناح (الف
 چپ. نیراست تا کان نیکان ستالیدر سمت د یدندان نیتماس ب هیاز ناح (ب
 لترال راست تا لترال چپ. ستالیدرسمت د یدندان نیتماس ب هیاز ناح (ج
  چپ. دوم مولر یراست تا پر دوم مولر یپر دیستالدرسمت  یدندان نیتماس  ب هیاز ناح (د

Goldstein 

 ها موثر است؟ تیکامپاز میو استرس حاصل در ترم انقباض پلیمریزاسیونکاهش اثرات  یبرا ریز دیکدام تمه ـ 46
 لیطو یینایم یها به کار بردن بول الف(
 بالا کیالاست بیبا ضر ینیرز ینرهایکاربرد لا ب(
 به صورت بالک تیکاربرد کامپاز ج(
 Fast setگلس  دیفایماد نیرز نریکاربرد لا د(

Summit 

در حرکت به سمت  میمقاومت ترم یبرا یبه گسترش اکلوزال ازیکه ن یآمالگام در صورت 2کلاس  میدر ترم ـ 47

 است ؟ تر مناسب یگسترش چه عرض نیا یوجود داشته باشد،برا مالیپروگز
 ها سوم فاصله نوک کاسپ کیچهارم تا  کی نیب الف(
 فشرده کردن مناسب آمالگام یبرا ممکن زانیحداقل م ب(
 ها دوم فاصله نوک کاسپ کیسوم تا  کی نیب ج(
 (متر یلیم 0.8)حدود 505به اندازه قطر فرز  د(

Summit 

 ؟شود یرا موجب م یعاج نیمخصوص پ یها لیکند شدن در زانیم نیشتریب ،ریکدام روش ز ـ 48
 اتوکلاو الف(
 فور ب(
 ییایمیبخار ش ج(
 دیدر گلوتارآلدئ یغوطه ور د(

Summit 
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 است؟ حیصح نهیشود کدام گز زیتجو لانتیس شوریو ف تیدرمان پ ،ماریب یکه برا یدرصورت ـ 49
 .ابدی ینمشده گسترش  راچیو به مناطق غ ردیگیقرار م  underfilledدر محل به صورت  لنتیماده س الف(
 برداشته شود. دیوجود دارد با شوریو ف تیکه در پ یقهوه ا stainدر ابتدا هرگونه  ب(
 شود. یبرداشته م نگیوریقبل از ک نگیآغشته به باند کروبراشیم کیبا  لانتیاضافات س ج(
 .شود یانجام م دیسنگ سف ای دیبا فرز روند کاربا ینگشینیدر صورت لزوم ف نگیوریپس از ک د(

Art 

دارد و  تیارجح یمراجعه کرده است.کدام پروسه درمان متر یلیم0.25 با عمق  fluorosis stainساله با  8 یماریب ـ 50

 ست؟یآن چ لیدل
 تر بودن پروسه انجام عیسر لیبه دل -ماکروابرژن الف(
 ماریب رشیکنترل بهتر و پذ لیبه دل-کروابرژنیم ب(
 نییپا یکیتکن تیحساس لیبه دل-ماکروابرژن ج(
 تر بودن پروسه انجام عیسر لیبه دل-کروابرژنیم د(

Art 

 شود؟ یاستفاده م یرنگ ریفایاز کدام مد یترانسلوسن یعمود ینواح جادیجهت ا ـ 51
 و زرد یآب بیترک الف(
 یزرد و خاکستر بیترک ب(
 و بنفش یآب بیترک ج(
 یبنفش و خاکستر بیترک د(

Art 

 کدام است؟؛ به عنوان وج Tongue -bladeاستفاده از  ونیکاسیاند ـ 52
 صورتی که فاصله بین حفره و دندان مجاور زیاد باشد.در  الف(
 تقعر وجود دارد. مالیدر سطح پروگز ب(
 است. ادیز مالیحفره پروگز نگوالیولیشیف یپهنا ج(
 دارد. شیدندان ها سا نیب مالیسطوح پروگز د(

Art 

که  یدر صورت کراون رساختیبه عنوان ز با آمالگام دندان مولر اندوشده یشکل مقاوم هنگام بازساز جادیجهت ا ـ 53

 است؟ حیصح نهیباشد کدام گز متر یلیم 4از  شیارتفاع پالپ چمبر ب
 خارج شود. شهیکانال ر گوتای مدخل متریلیم 0تا  5 دیبا (الف
 .دیآ یبه دست نم شهیبه داخل کانال ر شتریاز گسترش ب یتیمز چیه (ب
 .ندارد یتیپالپ چمبر در طرح درمان اهم هیضخامت عاج در ناح (ج
 .ساخته استفاده شود شیپ یاز پست ها دیبا (د

Art 
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درمان  ،یتاج ینایاز م یمیاز ن شیماندن ب یو باق لبه انسیزال سومدارای شکستگی یک ، دندان سانترال فک بالا ـ 54

 کدام است؟ تر ریشه شده است. درمان مناسب
 و روکش تیبا کامپوز میترم الف(
 تیبا کامپوز میترم ب(
 روکش( و ریختگی )پستpost یقرارده ج(
 رپرسلنیون د(

Summit 

 دارند؟ یاتینسبت به انواع کانونشنال چه خصوص Flowable یها تیکامپوز ـ 55
 کمتر ونیزاسیمریانقباض پل الف(
 شتریمدولوس ب کیالاست ب(
 کمتر Thermal expansion ج(
 کمتر Fracture toughness د(

Summit 

باشد.  یپگ لترال خود م یها فرم دندان رییبا اکلوژن نرمال به مطب مراجعه نموده است و صرفا خواستار تغ یماریب ـ 56

 تر است؟ درمان مناسب یبرا کیکدام سرام
 Feldespathic الف(
 Heat-pressed leucite reinforced ceramic ب(
 Infiltrated alumina ج(
 Heat-pressed lithium disilicate د(

Summit 

 دهد؟ یطلا را نشان م یشکست روکش ها کیولوژیعلل ب وعیدرست ش بیترت نهیکدام گز ـ 57
 هیاول یدگیپوس -شکست دندان -هیثانو یدگیپوس -اندو یها درمان  (الف
 هیثانو یدگیپوس -اندو یها درمان -شکست دندان -هیاول یدگیپوس (ب
 هیاول یدگیپوس -اندو یها درمان -شکست دندان -هیثانو یدگیپوس (ج
  هیاول یدگیپوس -شکست دندان -اندو یها درمان - هیثانو یدگیپوس (د

Summit 

دندان قدامی فک بالا ) پرمولر اول تا پرمولر اول مقابل ( جهت انجام ونیر پرسلنی تراش خورده است  8در بیماری  ـ 58

چه صورت  در مرحله امتحان ونیرها، پس از امتحان تطابق تک تک آنها، ترتیب قراردهی گروهی ونیرها باید به

 باشد تا بتوان مسیر نشست آنها را بررسی کرد؟
 سانترال، لترال، کانین، پر مولر اول (الف
 سانترال، لترال، پر مولر اول، کانین ( ب
 پر مولر اول، کانین، لترال، سانترال ( ج
 سانترال، لترال ن،یپر مولر اول، کان ( د

Goldstein 
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 است؟ حیصح تیکامپوزII حفرات کلاس  میدر ترمflowable composite resin درمورد استفاده از  نهیکدام گز ـ 59
 .دهد یم شیدر برابر دفلکشن افزا درایبریه نیرز تیکامپوز میساپورت ترم تیآن قابل نییپا کیالاست بیضر الف(

 .ابدی یم شیراجعه در مجاورت آن افزا یدگیپوس صیامکان تشخ نایمشابه م یتیواپسیراد لیبه دل (ب
 .دهد یم شیبول را افزا یدارا IIدر حفرات کلاس  یوالیژنژ نیاحتمال اورهنگ مارژ (ج
 .دهد یم شیافزا را یوالیژنژ نیمارژدر  جیکیو لvoid لیاحتمال تشکsnowplow کیتکن (د

Summit 

 دهد؟ یرخ م لیاست وبه چه دل یپرسلن به چه معن ریدر ون Staticشکست  ـ 60
 نیروی پارافانکشنال است.از  یکه ناش ریاز ون یشکستن و جدا شدن قطعه ا الف(
 .است ونیزاسیمریاز انقباض پل یبدون جدا شدن که ناش ریترک خوردن ون ب(
 است. ریون یسطح داخل یازتطابق ناکاف یشدن از دندان که ناش روجدایشکستن کامل ون ج(
 است. ینیسمان رز فیاز باند ضع یجدا شدن از دندانکه ناش ربدونیترک خوردن ون د(

Summit 

 ؟است حیصح نهیدندان سانترال فک بالا مطابق شکل؛ کدام گز زالیانس ی لبه یهنگام بازساز ـ 61

 
 .ندارد Lip closure pathبا  یارتباط نگوالیل ای الیبه سمت لب زالیلبه انس ییجابجاC در شکل  الف(
 است. نگوالیبه ل زالیلبه انس ییجابجا جهینتNeutral zone تداخل در Cدر شکل  ب(
 دهد. یرخ م نگوالیبه سمت ل زالیلبه انس ییجابدندان در صورت جا یلق ای دیشد شیسا Aدر شکل  ج(
 جا شود.بجا الیبه سمت لب زالیدهد که لبه انس یرخ م یدر صورت Envelope of functionتداخل با  Aدر شکل  د(

Dawson 

 زالیوانسیانگل لب نیو از دست رفتن لا Taper یشیسا یبا الگو نییپا یقدام یدندانها شروندهیپ شیبا سا یماریب ـ 62
 ست؟یآن چ جادیمراجعه کرده است. علت ا

 فک بالا یقدام یها دندان نگوالینامناسب سطوح ل کانتور الف(
 نییفک پا یقدام یها دندان زالیوانسیانگل لب نیفرم دادن لا زیت ب(
 نییفک پا یها دندان شیاز رو یریجلوگ تیبا قابل یتماس یکانتورها ج(
 Centric relationدر  Solid stopوجود  د(

Dawson 

 سایلوکسان تکنیک بهتری است؟ پوتی واش؛ با مواد پلی وینیل روشکدام  ـ 63
 Use the putty materials to fabricate a custom tray الف(
 Use a relieved putty impression ب(
 Simultaneous putty-wash ج(

 Heavy body/light body with stock tray  د(

Art 
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 ؟شده است انیدرست ب نهیگزکدام  (Clenching) کیسنتر سمیدر خصوص براکس ـ 64
 .گردد یم یموجب لق کیاکسنتر سمیدندان وجود ندارد و تنها براکس یو لق Clenching نیب یارتباط الف(
 دهند. یادامه م Clenchingبه  یپس از حذف تداخلات اکلوزال مارانیاز ب یاریبس ب(
 .شود یرس م شیتماس پ یدارا یها دندان یو لق یحرکات فک ریمس ییباعث جابجا Clenching ج(
 است. سمیبراکس کیاز اکسنتر ینوع Clenching د(

Dawson 

 Hyper mobilityو   Tooth migrationو  یو خلف یقدام یها دندان زهیمتوسط و جنرال شیساله با سا 35 ییقاآ ـ 65
است. مراحل طرح  یقدام یها کاهش ارتفاع دندان ماریب یاصل تی، مراجعه نموده است. شکا یخلف یها دندان

 درمان چگونه است؟
 یبازساز ،یقدام یراهنما ی، بازساز CRدر  ی، ثبت روابط فک یرس خلف شیپ یتماسها ی،بررسیداخل دهان نهیمعا الف(

 یخلف یها دندان
 یخلف یها دندان یبازساز ،یقدام یراهنما ی، بازساز MIدر  ی، ثبت روابط فکload testingو مفاصل،  زعضلاتیآنال ب(
 یبازساز ،یقدام یراهنما ی، بازسازMIدر  ی، ثبت روابط فکیرس خلف شیپ یها تماس ی،بررسیداخل دهان نهیمعا ج(

 یخلف یها دندان
 یخلف یها دندان یبازساز ،یقدام یراهنما ی، بازساز CRدر  ی، ثبت روابط فک load testingعضلات  ومفاصل،  زیآنال د(

Dawson 

 تیاهم نیفانکشنال، کدام مورد از کمتر یآناتوم کسیدرماتر یموقت یها میدهان با کمک ترم یدر هنگام بازساز ـ 66
 برخوردار است ؟

 در دهان ها یموقت الیکانتور لب یبررس الف(
 ماریب کیفونت یبر رو ها یموقت ریتاث یبررس ب(
 ماریو آرامش ب یراحت یبر رو ها یموقت ریتاث یبررس ج(
 ییشگرایدرحرکت پ یتداخلات اکلوزال یبررس د(

Dawson 

 نیو ح یکینیکل نهیمراجعه نموده است. در معا نییمولر فک پا یدندان ها دیشد شیساله با سا 40حدودا  ییآقا ـ 67
علت  نیتر فک مقابل نداشتند. محتمل یها با دندان یمذکور تماس یدندان ها ،یو خارج مرکز یحرکات مرکز

 د؟یدان یرا چه م شیسا
 شنیاتر الف(
 ابرژن ب(
 اروژن ج(
 ابفرکشن د(

Dawson 

 است؟ Ring flash بیاز معا ریاز موارد ز کیکدام ـ 68
 هیسا جادیا الف(
 ریتصو یبرجسته شدن قسمت مرکز ب(
 یمحو شدن تکسچر سطح ج(
 اعوجاج در تصویرایجاد  د(

Goldstein 
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ساله با تغییر رنگ خاکستری سنترال بالا پس از درمان ریشه مراجعه کرده است. هنگام معاینه و طرح  18بیماری  ـ 69

 :بجز ،تعیین کننده است برای پیش آگهی تحلیل خارجی همه فاکتورهای زیر ،درمان برای بلیچینگ داخلی
 های قدامی ا به دندانسابقه تروم الف(
 عاج سرویکالوجود اکسپوژر  ب(
 وجود التهاب در بافت پریودونتال ج(
 میزان مینای باقیمانده د(

Summit 

 موثرتر است؟ نگیچیبل نیرنگ دندان ح رییدر سرعت تغ ریاز عوامل ز کیکدام ـ 70
 چینوع ماده بل الف(
 حرارت ماده ب(
 نوع دندان ج(
 چیماده بل (د

Summit 

رخ  لیبه چه دل کیمتال سرام یها شنیرستور کالیسرو هی( در ناحFlaking offمشکل کنده شدن پرسلن ) ـ 71

 دهد؟ یم
 شنیرستور نالیمارژ هیضخامت اندک پرسلن در ناح الف(
 شنیرستور نالیمارژ هیدر ناح یفلز میبلند بودن فر ب(
 شنیرستور نالیمارژ هیناح ضخامت اندک فلز در ج(
 دندان نالیتراش مارج زانیدر م یاخت کنویعدم  د(

Goldstein 

 ؟باشد می( Turbo light guideتوربو لایت گاید)کدامیک از موارد زیر از مزایای  ـ 72
 نزدیک با ترمیمدر فاصله بالا  Irradiance الف(
 بالا Radiant power(watts) ب(

 متر میلی 5از  بیشتررزین در فاصله کافی پلیمریزاسیون  ج(
 لامپ دستگاهبالا در  Life expectancy د(

Art 

 تواندیم نییفک پا یریدر زمان قالبگ یداشته باشد، چه اقدام تیدر باز کردن دهان محدود ماریکه ب یدر صورت ـ 73

 باشد ؟ دتریمف
 یتر والیجنج نگویل یها کوتاه کردن لبه الف(
 یتر والینجیباکالو ج یها کوتاه کردن لبه ب(
 کمتر یستالیبا گسترش د یها یاستفاده از تر ج(
 کمتر ینگوالیبا عرض باکول یها یاستفاده از تر د(

Goldstein 
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 توسط دندانپزشک کدام است؟ یقدام  شنیرستور یابیارز ی، برا ماریب تیوضع نیتر معمول ـ 74
 Supine (الف
 Upright (ب
 Reclined (ج
 Standing (د

Goldstein 

 دندان نقش دارد؟ face نییمورد در تع کدام ـ 75
 Contours (الف
 Incisal embrasures (ب
 Proximal contacts (ج
 Gingival outline (د

Goldstein 

 با کدام ماده حاصل خواهد شد؟ شنیبعد از سمان کردن رستور یدندان تیحساس نیکمتر ـ 76
 کانونشنال نومریسمان گلاس آ الف(
 Etch & Rinse ینیسمان رز ب(
 فسفات نکیسمان ز ج(
 Self- etch ینیسمان رز د(

Goldstein 

گراد به دندان انسان  درجه سانتی 50تا  20دمای بین ضریب انبساط حرارتی خطی کدامیک از مواد زیر در  ـ 77
 ترین است؟ نزدیک
 سیلانترزین  الف(
 سرامیک ب(
 آمالگام ج(
 کامپازیت د(

Art 

 ؟چیستساله  25فرد  کی یپرسلن برا هایمناسب ونیر یها یژگیو ـ 78
 High luster, low surface texture, high value (الف
 High luster, high surface texture, low value (ب
 Low luster, high surface texture, high value (ج
 Low luster, high surface texture, low value (د

Summit 

 ؟چه تغییری میکندن نسبت به قبل رستوریشن های پرسل نمای اگر فردی پوست تیره خود را روشن کند ـ 79
 Yellower & Lower value (الف
 Lighter & Lower value (ب
 Lighter & Higher Value (ج
 Yellower& Higher Value (د
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 Light Reflection یها یژگیکننده و نیتام Substructureهای زیر به عنوان  سرامیکاز انواع  کیکدام  ـ 80

 باشد؟ یم نییپا Tooth Stump Effectو Light Transmissionبالاو
  feldespatic porcelain الف(
 leucite reinforced ب(
 lithium disilicate ج(
 zirconia د(

 

 یبصر ی( باشد؛ موجب چه خطاShadow) یخاکستر هیسا یدارا یدندان قدام زالیکه لبه انس یدر صورت ـ 81

(Illusionبر رو )شود؟ یفرم و کانتور لثه م ی 
 رسد یبه نظر م (Recessedرفته )  لیلثه تحل (الف
 شود یم دهی( دIntrudedلثه فرورفته تر) (ب
 شود یم دهی( دProminentلثه برجسته تر) (ج
 رسد ی( به نظر مAtrophic)کیلثه آتروف (د

Goldstein 

 ؟دارد یشتریب وعیبالا ش کالیومکانیدر استرس با مپلنتیبر ا یمتک یرپروتزهاردیاز عوارض ز کیکدام ـ 82
 پرسلن یشکستگ الف(

 شکست بدنه ایمپلنت ب(
 جدا شدن کراون (ج
 پروتز چیپ یلق د(

Misch 

 است؟ کدامشکست زیرکونیای ونیر شده با پرسلن  ترین نوع شایع ـ 83
 در اینترفیس بین کور و ونیر  )الف
 به صورت کوهزیو در بادی ونیر سرامیک  ب(
 به صورت کوهزیو در کور  ج(
 بادی پرسلن  به صورت میکس در محل اتصال و همچنین در د(

Art 

 رییباعث تغ Incisive foramen تیدر موقع  Variationوجود  ،دندان سانترال فک بالا مپلنتیا یگذاریهنگام جا ـ 84

 شود؟ یم Implant body position یرهایازمتغ کیدر کدام
 Mesiodistal الف(
 Faciopalatal ب(
 Angulation ج(
 Depth د(

Misch 
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 مپلنـت یا یحرکت ای یرفتار لقبه کدام نمودار  ه؛یثان دودر مدت  مپلنتیا کیبه  روین افزایشی در صورت وارد شدن ـ 85

 ؟تر است زدیکن هیثان دو نیدر طول ا

 میکرومتر است( 40ثانیه و محور عمودی معرف جابجایی به میزان  2)محور افقی معرف زمان 

 

  د(  ج(  ب(  الف(

Misch 

 یلق یهمان سمت دارا نییپا 4است. دندان  دهیسمت راست را کش نییپا 6و  5ساله دندان  50حدودا  ییآقا ـ 86

 ارجح است؟ ریز یاز درمانها کیاست. کدام  یکینیکل
  Rigid connectorبا استفاده از   0و دندان  6دندان  مپلنتیاتصال ا (الف
  6دندان  مپلنتیو ا  Intact یقدام یبه دندانها 0دندان  نتیاسپل (ب
  0 یعیو دندان طب 6 مپلنتیا نیب  Mobile attachmentکاربرد  (ج
  6و  0دندان  هیدر ناح مپلنتیا یو قرارده 0دندان  دنیکش (د

Misch 

و  ینیبال ناتیمعا جهیمراجعه کرده است. نت نییراست پا 6از آبسه دندان  تیساله با شکا 14دخترخانم  ـ 87

 دنیپس از کش مپلنتیا یگذاریجا یطرح درمان انتخاب کهیباشد.در صورت یدندان مذکور م دنیکش ،کیوگرافیراد

 انداختن درمان چقدر است؟ قیباشد، حداقل مدت به تعو هیدندان در ناح
  ماه 0 الف(
 ماه 6 ب(
 سال 0 ج(
 سال 6 د(

Misch 

 مپلنتیا هیدر ناح کیاستت یاصل تیبا شکا لایمولر اول ماگزپر هیدر ناح مپلنتیبعد از سمان روکش ا یماریب ـ 88

 یک از مواردمشهود است. انتخاب کدام افتهیکاهش  emergence profileمشکل  نهیمراجعه نموده است. در معا

 توانست مانع بروز مشکل مذکور گردد؟ یم ریز
 یالیلپ فاس جیاستفاده از کراون با ر الف(
 در وسط کرست مپلنتیقرار دادن بدنه ا ب(
 متریلیم 5از  شتریبا قطر ب مپلنتیاستفاده از ا ج(
 تر یباکال تیدر موقع مپلنتیا یگذاریجا د(

Misch 
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( استخوان Early  bone loss)  هیاول لیتحل یوگرافیراد یمولر اول بالا ،در بررس هیناح مپلنتیپروتز ا لیبعد از تحو ـ 89

 شود ؟ یدر نظر گرفته م لیتحل جادیا یبه عنوان عامل اصل ریاز موارد ز کیباشد کدام یکرستال مشهود م

 یجراح یتروما (الف
 اکلوزال یتروما (ب
  الیآماس باکتر (ج
 ییغذا ریگ د(

Misch 

 باشد؟ یم حیصح مپلنتیا یینها یریگ در قالب میمستق نگیدر مورد استفاده از ترانسفر کوپ نهیکدام گز ـ 90
 .ردیگیمورد استفاده قرار مClose trayدر روش  الف(

 .دهدیم شیرا افزا یریدر ماده قالبگ یمیشکل دا رییتغ یاحتمال خطا (ب
 قرار دارد. ییجابجا ایموقع ساخت مدل به شدت در معرض چرخش  (ج
  است. چیخروج قالب از دهان مستلزم باز کردن پ یریبعد از ست شدن ماده قالبگ د(

Misch 

 ؟استفاده نمود میتوان Additive دیجیتال، از تکنیک روش بهد زیر رکدام یک از موا (Production) برای ساخت ـ 91
 سیلیکات رستوریشن های لیتیوم دی الف(
 ((Provisionalرستوریشن های موقتی ب(

  سرامیک -متال ورک فریمالگوی مومی برای  ج(
 مونولیتیکرستوریشن های زیرکونیای  د(

Digital Dentistry 

 ؟ باند مناسب تر است یبرا ینیرز کسیماتر یدارا یها کیسرام یآماده ساز یکدام استراتژ ـ 92
 لنیسا ک؛یدروفلوریه دیسند بلاست؛ اس الف(
 کیفسفر دیبا اس نگیسندبلاست؛ اچ ب(
 لنیسا ک؛یدروفلوریه دیاس ج(
 لنیسا ک؛یفسفر دیبا اس نگیاچ د(

Art 

 وجود دارد؟ Millingهمگرا با کدام دستگاه  یمانند اباتمنتها ییها یامکان اصلاح کردن ژئومتر ـ 93
 محوره 3دستگاه  الف(
 محوره 0دستگاه  ب(
 محوره 5دستگاه  ج(
 محوره 6دستگاه  د(

Craig 
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 با کدام رفرنس است؟ یکدام فوتوگراف نی(بRelatingارتباط ) ی، بررسDigital Smile Designمرحله در  نیمهمتر ـ 94
 یبا رفرنس افق Full Face Smile الف(
 یبا رفرنس عمود Full Face Smile ب(
 یبا رفرنس افق Upper Arc ج(
 یبا رفرنس عمود Upper Arc د(

Goldstein 

با   رد؛یگیقرار م شنیبالاتر از لبه رستور یاکلوزال سیکاووسرف ینایکه م یدر رستوریشن طلای ریختگی در موارد ـ 95

 ؟شود یم جادیا یاستفاده از کدام ابزار، تداوم لبه ا
 زدانهیر دیسنگ سف الف(
 169Lباید فرزکار ب(
 8862فرز الماسی  ج(
 زدانهیسنگ کاربوراندوم ر د(

Art 

از چه  ت،یبا کامپوز لایدندان سنترال شکسته ماگز یزالیسوم انس کی یمناسب در بازساز Opalecence جادیا یبرا ـ 96

Tint شود؟یاستفاده م یو در چه محل 
 یعاج یلوب ها نیب -بنفش الف(
 زالیدر لبه انس -بنفش ب(
 زالیدر لبه انس -یآب ج(
 یعاج یلوب ها نیب -یآب د(

Art 

 ،یکالیسرو عاتیضا میدر ترم ورسالیونی یوهایدر خصوص کاربرد ادهز 2021و همکاران در سال  Josicدر مطالعه   ـ 97

 شده بود؟ شنهادیپ نهیکدام گز
 از مدل سلف اچ کمتر است و شستشودر مدل اچ  یرنگ لبه ا رییتغ زانیم الف(
 است شتریب و شستشودر مدل سلف اچ نسبت به اچ  ریگ زانیم ب(
 کمتر است و شستشوبعد از کار در مدل سلف اچ نسبت به اچ  تیحساس زانیم ج(
 کمتر است و شستشودر مدل سلف اچ نسبت به اچ  یتطابق لبه ا زانیم د(

Dent Mater. 2021 Nov;37(11):e503-e521 

 تیتقو اتکیلیسدی  ومیتیل ری، ونیکیگلاس سرام یرهایون یها یژگیو همکاران، در مورد و Oliveria یدر مطالعه  ـ 98

 داشت؟ کیفلدسپات کینسبت به سرام یچه برتر نگیشیپس از پال ایرکونیشده با ز
 ترک کمتر (الف
 کمتر یخشونت سطح (ب
 شتریهاردنس ب (ج
 کمتر ماندهیسترس باقا د

Oper Dent (2021) 46 (3): 339–347. 
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قبل از  لدآپیمواد کور ب یبرا Conditioningو   Cleaningکدام روش  کاربرد، و همکاران Klosaبر اساس مطالعه  ـ 99

 بهتر بود؟ نگیباند
 کیفسفر دیاس الف(
 دیاکسا ومینیبا ذرات آلوم ییهواسا ب(
 نگیشیپودر مخصوص پال ج(
 کیدروکلریه دیاس د(

Dent mater (2020) 26 , 13 (12) : 2880 

به ساختار دندان  ورسالیونی یوهایبر باند ادهز نگینوبلاستیدر مورد اثرات آلوم 2020در سال   Ouchiمطالعه در  ـ 100

 است؟ حیکدام صح
 .شود یم یینایباعث بهبود باند م الف(
 .شود یم یباعث بهبود باند عاج ب(
 .شود یعاج م Surface free energy شیباعث افزا ج(
 عاج ندارد.  Surface roughness یبر رو یاثر معنا دار د(

operative Dentistry 2020,45-2, 196-208 
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